SILLA PLEGABLE MOD. 130 lima modiicacion €833 50

B DESCRIPCION

Estructura realizada en tubo laminado en frio 020x1 y
A travesafio asiento en tubo [120x10x1.

La union de las distintas piezas que componen la silla se
realiza mediante remaches semitubulares.

El acabado de la superficie se puede realizar:

- Pintado

La estructura se somete a un proceso de desengrase y
fosfatado amorfo, para posteriormente recibir un acabado
de pintura en polvo a base de resinas epoxiditicas,
concretamente epoxi- poliester, termoendurecidas en
horno.

- Cromado

Tras una serie de desengrases quimicos y electroliticos
se deposita sobre la pieza una fina capa de niquel
mediante electrdlisis y sobre ella una pelicula de cromo
mediante el mismo proceso. Esta Ultima confiere unas
A | 82em excelentes propiedades frente a la oxidacion y el

desgaste.
B | 46cm

5 C | 45cm _ .
D 46cm Asiento en aglomerado 18 mm con espuma de poliuretano

y tapizado en skay, tela bali, michigan, tela ignifuga o
valencia.

Disefiado por: Industrias Tagar

Respaldo realizado en aglomerado de 8 y 4 mm
encolados para conseguir la forma curvada, con espuma

X 50cm de poliuretano y tapizado en el tejido elegido.

il Pcs K m ., .
‘ ’ \Z(ffg(';”m 3 13 0,137 La uniébn armadura—asiento y armadura respaldo se
realiza con tornilleria zincada.

El apoyo de la silla con el suelo se confia a 4 abrazaderas
Pieza necesaria de politeno, otras dos abrazaderas actlian de proteccién
‘ 7 60x50 cm del tubo cuando se abre la silla.
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